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Instrukcja ukladania podtogi - Designb6den 340

Click+

JOKA Designboden 340 Click+ oraz INKU Designbéden 340 Click+ odpowiadajg aktualnemu
stanowi techniki. Aby uzyskac najlepsze rezultaty podczas uktadania podtogi oraz w celu uzyskania
gwarancji nalezy przestrzega¢ nastepujacych przepiséw:

Przed przystapieniem do ukladania podlogi nalezy w calosci przeczyta¢ niniejsza

instrukcje.

Przvgotowanie:

W odniesieniu do wilgotnosci resztkowej jastrychow obowiazuja nastepujace wartosci:

Jastrychy

Dopuszczalna wilgotnos¢
resztkowa w % CM bez
systemu wodnego
ogrzewania podlogowego

Dopuszczalna wilgotnos¢
resztkowa w % CM z
systemem wodnego

ogrzewania podlogowego

jastrych wapienno-

siarczanowy i ptynny jastrych <05 <0,3
wapienno-siarczanowy
jastrych cementowy <2,0 <18

Przed kazdym ulozeniem bezwzglednie konieczne jest dokonanie pomiaru metoda

CM!

Kontrola towaru przed uloZeniem:

Przed przystapieniem do uktadania podiogi nalezy skontrolowa¢ towar w
Swietle dziennym na obecno$¢ uszkodzen materiatu i szkéd powstatych
podczas transportu. W przypadku stwierdzenia wad podczas uktadania
podtogi, nalezy natychmiast wstrzyma¢ dalsze prace, tak aby towar maégt
zosta¢ poddany fachowej ocenie i ewentualnie wymieniony. PdZniejsze

reklamacje nie zostang uznane.

Zwro6ci¢ uwage na to, aby paczki majace zosta¢ uzyte do utozenia jednej
powierzchni pochodzily z tej samej partii, aby unikna¢ réznic w zakresie
stopnia potysku i kolorystyki. Numer partii zostat podany na etykietach
opakowania. Nalezy je poda¢ w przypadku zaméwien uzupetniajgcych.

Unikaé bezposredniego nastonecznienia - zar6wno podczas aklimatyzacji, jak

i uktadania.

I
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Z chwilg publikacji niniejszego wydania wszystkie poprzednie wydania tracg wazno$c¢! Przekazujgc powyzsze informacje, pragniemy
stuzy¢ Panstwu radg w dobrej wierze i w oparciu o nasze proby, doswiadczenia, przeprowadzone kontrole, zastosowane normy i
zasady obowigzujgce w branzy. Warunki na miejscu montazu nie sa znane i wymagaja sprawdzenia przez fachowca, tak aby w razie

potrzeby dostosowa¢ montaz do warunkdw.
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Przechowywanie i aklimatyzacja:

Przed utoZeniem podtogi Design 340 Click+ pozostawié¢ paczki z panelami na
co najmniej 48 godzin w pomieszczeniach, w ktérych maja zosta¢ utozone, lub
w s3siednich pomieszczeniach o identycznym klimacie w celu aklimatyzacji
materiatu. Paczki sktadowac na $rodku pomieszczenia w niewysokich stosach
(ok. 3 paczek), zachowujac rowniez odstep miedzy stosami.

Ponizsze warunki klimatyczne w pomieszczeniu nalezy zachowac¢ co najmniej
na 48 godzin przed oraz przez kolejne 72 godziny po utozeniu podtogi:

temperatura podtoza: min. 15°C - maks. 25°C

temperatura w pomieszczeniu : min. 18°C - maks. 27°C

wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu: od 45% do 65% wzgl.
wilgotnos$ci powietrza

A Odpowiedzialno$¢ za zachowanie warunkéw klimatycznych spoczywa na zleceniodawcy.

Plan ukladania:

Przed przystapieniem do prac nalezy opracowa¢ plan uktadania. Nalezy przy tym zachowaé
szczeliny dylatacyjne i uwzgledni¢ geometrie pomieszczenia. Zasadniczo zaleca sie, aby podtoge
uktada¢ w kierunku wzdtuznym do gtéwnego Zrédta $wiatta. W razie potrzeby dostosowac
kierunek uktadania do warunkéw w pomieszczeniu. Waskie i/lub dtugie pomieszczenia mozna
optycznie powiekszy¢ poprzez poprzeczne utozenie paneli. W proces podejmowania decyzji warto
wiaczy¢ zleceniodawce.

Podloza:

Podtoze musi by¢ trwale suche, twarde, no$ne i rowne. Powierzchnia powinna by¢ przeszlifowana
i wolna od pytu. W odniesieniu do uktadania podtogi Design 340 Click+ majg zastosowanie
obowigzujace normy i wytyczne krajowe, odniesienia techniczne oraz uznane zasady sztuki. W
Niemczech nalezy przestrzega¢ w szczegdlnosci nastepujgcych wytycznych: m.in. norma DIN 18365
»Ukfadanie okfadzin podtogowych” oraz 18202 , Tolerancje w budownictwie nadziemnym”.

Podloza mineralne:

1. Podloza mineralne musza by¢ twarde, trwale suche, dostatecznie nosne i wolne od pytuy,
rozpuszczalnikoéw, farby, wosku, smaru i oleju.

2. Nowe podloza mineralne musza by¢ dostatecznie suche i wstepnie przygotowane.
Odpowiedzialno$¢ w tym zakresie spoczywa na osobie uktadajgcej podioge! W przypadku
powtok gruntujacych, ktére ograniczajg dziatanie wilgoci, wilgo¢ pozostaje dtuzej w jastrychu i
nie moze wydosta¢ sie przez powierzchnie. Pozostata wilgo¢ zostanie wydalona w wyniku
naturalnego procesu schniecia przez strefy brzegowe, gdzie moze wyrzadzi¢ szkody. Nie wolno
izolowac jastrychow anhydrytowych.

3. Dziury, pekniecia i inne uszkodzenia nalezy przed utozeniem wypeti¢ odpowiednimi
materiatami.

4. Wodne ogrzewania podtogowe sa przystosowane do maks. temperatury powierzchni 29°C.

Z chwilg publikacji niniejszego wydania wszystkie poprzednie wydania tracg wazno$c¢! Przekazujgc powyzsze informacje, pragniemy
stuzy¢ Panstwu radg w dobrej wierze i w oparciu o nasze proby, doswiadczenia, przeprowadzone kontrole, zastosowane normy i
zasady obowigzujgce w branzy. Warunki na miejscu montazu nie sa znane i wymagaja sprawdzenia przez fachowca, tak aby w razie
potrzeby dostosowa¢ montaz do warunkdw.
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Podloza drewniane:

Wszystkie ptyty drzewne i pilsniowe nadaja sie do stosowania pod podloga
Design 340 Click+ pod warunkiem, Ze s3 rdwne i pozbawione struktury (jak
np. w przypadku sklejki lub ptyt OSB). Najpierw nalezy trwale zamocowac¢
wszystkie luzne elementy. Aby zapobiec powstawaniu plesni itp., puste
przestrzenie pod konstrukcja musza mie¢ zapewniong dostateczng
wentylacje, a wilgotno$¢ drewna nie powinna przekracza¢ 10%. Utozona
powierzchnia nie moze sie ugina¢ ani ulega¢ drganiom.

Stare okladziny:

Podtoge Design 340 Click+ mozna uktada¢ na wiekszosci twardych oktadzin.
W przypadku plytek ceramicznych powinno sie przed utozeniem podtogi
Design 340 Click+ zastosowa¢ odpowiednia mase wyréwnawcza lub
szpachlowg zgodnie z wytycznymi producenta w celu zniwelowania spoin.
Bezwzglednie konieczne jest réwniez usuniecie oktadzin tekstylnych i innych
miekkich oktadzin przed utozeniem podtogi Design 340 Click+. Nalezy
pamieta¢ o tym, Ze materialowy ,miks” moze doprowadzi¢ do zmian w
zakresie odpornosci na wgniecenia itp. Tym samym nie mozna wykluczy¢
pozostajacych wgniecen w elastycznych oktadzinach wierzchnich. Stare
okladziny podlogowe, ktére zostaty utozone metoda ptywajaca, nalezy
zasadniczo usunac.

Stan 04[2022

W przypadku uktadania podtogi Design 340 Click+ metoda ptywajaca rownie istotnym elementem
pomyslnej instalacji jest prawidtowe przygotowanie podtoza. Niedostateczne przygotowanie moze
spowodowac, Ze ogbdlne wrazenie nie bedzie zadowalajace, Ze moze dojs¢ do powstania wyraznych

szczelin, a nawet do zniszczenia konstrukcji podtogi.

Ukladanie:

Przygotowanie podloza:

Skontrolowa¢ podtoze pod katem nieréwnosci. Nieréwnosci wieksze niz 3
mm na metr musza zosta¢ zniwelowane przy uzyciu odpowiedniej masy
wyréwnawczej. W przypadku niewykonania powyzszych czynno$ci moze
doj$¢ m.in. do powstania szczelin, a z pewnoScig ucierpig na tym walory
wizualne podtogi.

Najpierw utozy¢ folie PE o grubosci 0,2 mm. Pasma powinny zachodzi¢ na
siebie co najmniej na 20 cm, a miejsca tgczenia nalezy sklei¢ przy uzyciu np.
kleju JK119. Przy krawedzi wyprofilowac folie pionowo, tworzac ,wanienke”.

W  przypadku podtozy drewnianych nalezy zrezygnowal z
paroizolacji.

o b

Z chwilg publikacji niniejszego wydania wszystkie poprzednie wydania tracg wazno$c¢! Przekazujgc powyzsze informacje, pragniemy
stuzy¢ Panstwu radg w dobrej wierze i w oparciu o nasze proby, doswiadczenia, przeprowadzone kontrole, zastosowane normy i
zasady obowigzujgce w branzy. Warunki na miejscu montazu nie sa znane i wymagaja sprawdzenia przez fachowca, tak aby w razie

potrzeby dostosowa¢ montaz do warunkéw.
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Aby zapewni¢ harmonijny wyglad, nalezy miesza¢ towar co najmniej z trzech
paczek (pochodzacych z tej samej partii). Zwrdci¢ uwage na to, aby dekory na
sasiadujacych ze soba panelach byty rézne. Jezeli z tytu znajduja sie strzatki
wskazujace kierunek uktadania, nalezy sie do nich zastosowaé. W przypadku
zignorowania powyzszych rad podtoga moze niezbyt dobrze prezentowac sie
pod wzgledem optycznym.

Uktadanie podtogi nalezy rozpocza¢ zgodnie z planem uktadania w lewym
rogu najdtuzszej $ciany pokoju. Potaczenie na zatrzask po stronie czotowej
oraz stronie wzdtuznej wzgledem graniczacych Scian nalezy odcia¢. Dotyczy
to rowniez kolejnych paneli, ktére granicza bezposrednio ze $cianami.

Juz przy uktadaniu pierwszego rzedu paneli, a nastepnie od wszystkich
pionowych elementéw konstrukcyjnych (Sciany, filary, rury grzewcze itp.)
nalezy zachowac¢ co najmniej 10 mm odstepu. Mozna to zrobi¢ przy uzyciu
klinéw dystansowych. Zlekcewazenie tej zasady prowadzi do naprezen
konstrukcji ptywajacej oraz powstania wybrzuszen w oktadzinie podtogowe;j,
a w konsekwencji moze nawet spowodowal zniszczenie potaczenia na
zatrzask.

Dwa pierwsze rzedy nalezy utozy¢ wedlug schematu przedstawionego na
rysunkach.

1. panel utozy¢ w lewym rogu pokoju.

2. panel skroci¢ i wlozy¢ od strony wzdtuznej. W tym celu umies$ci¢ pioro
strony wzdtuznej od goéry pod skosem we wpuscie strony wzdtuznej 1. panelu
i opusci¢ 2. panel, tak aby ptasko przylegat.

3. panel wcisna¢ od strony czotowej w 1. panel. Nastepnie wtozy¢ 4. panel
strong wzdtuzng pod skosem od goéry we wpust po stronie wzdtuznej 1.
panelu. Nastepnie tak podgiety 4. panel dosunac¢ do czota 2. panelu, aby
strony czotowe obu paneli doktadnie stykaty sie ze soba. Polaczenie od strony
wzdtuznej nalezy zablokowaé poprzez opuszczenie panelu przy
jednoczesnym wykonaniu potaczenia czotowego poprzez docisniecie, tak aby
doszlo do wyraznego zatrzasniecia. Do potaczenia stron czolowych moze
przydac sie specjalny mtotek do paneli. Uderzajac mtotkiem w panel, nalezy
to robi¢ z niewielka sit3. Mocne uderzenia mogg spowodowac zniszczenie
potaczenia.

Roéwniez przesuniecie od czota musi zawsze wynosi¢ co najmniej 30 cm.
Panele drugiego rzedu nalezy réwniez najpierw wsuna¢ pod katem wzgledem
strony czotowej, a nastepnie z lekkim naciskiem spowodowaé zatrzasniecie
po stronie wzdtuznej. Te samg metode stosowa¢, uktadajac kolejne panele.

Stan 04[2022

10 mm
Abstand

Z chwila publikacji niniejszego wydania wszystkie poprzednie wydania tracg wazno$c¢! Przekazujgc powyzsze informacje, pragniemy
stuzy¢ Panstwu rada w dobrej wierze i w oparciu o nasze proby, doswiadczenia, przeprowadzone kontrole, zastosowane normy i
zasady obowigzujgce w branzy. Warunki na miejscu montazu nie sa znane i wymagaja sprawdzenia przez fachowca, tak aby w razie

potrzeby dostosowa¢ montaz do warunkéw.
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Podczas uktadania uzywac paneli zmieszanych z co
najmniej trzech lub wiecej paczek pochodzacych z
jednej partii oraz kontrolowac je pod katem wad
materiatowych. Nie wolno uktada¢ paneli z
widocznymi wadami materiatowymi.

“€— Utozone panele z widocznymi wadami
\ materialowymi nie podlegaja reklamacji!

4

Panele z ostatniego rzedu nalezy przycia¢ na wymiar. Podczas blokowania
stron czotowych nalezy postepowac¢ jak zwykle. Trwate potaczenie
ewentualnie wezszego ostatniego rzedu mozna uzyska¢, stosujac srodek do
zgrzewania na zimno typu A. Do pomocy przy blokowaniu paneli od strony
wzdtuznej mozna uzy¢ tyzki dociagajacej lub podobnego przyrzadu. Zwrdcic
uwage, aby nie powstato trwate polagczenie z podilozem. Rowniez w tym
przypadku nalezy zachowa¢ 10 mm odstepu od krawedzi.

Nie dziata¢ gwattownie ani nie uzywac duzej sity!

Grzejniki (lub pionowe elementy konstrukcyjne na powierzchni): do $rednicy
pionowego elementu doda¢ ok. 20mm i odpowiednio przycig¢ panel. Rozciete
panele mozna w razie potrzeby ponownie sklei¢ przy uzyciu odpowiedniego
kleju. Réwniez w tym przypadku zwroci¢ uwage, aby nie powstato trwate
potaczenie z podtozem.

Drzwi: przy uzyciu kawatka odcietego panelu lub obrdéconego panelu
zaznaczy¢ miejsce do przyciecia na oScieznicy drzwi. Przy uzyciu
odpowiedniego narzedzia dostosowac oScieznice.

Czyszczenie:

Oktadzine podlogowa czysci¢ tylko przy uzyciu miotty, odkurzacza lub
delikatnie zwilzonych $ciereczek. Nie uzywac $ciereczek z mikrofibry!

Do czyszczenia po zakonczeniu montazu rekomendujemy zestaw do
pielegnacji JOKA PVC-Design.

Najpierw usuna¢ wieksze zanieczyszczenia przez zamiecenie lub odkurzenie.
W przypadku znacznych zanieczyszczen rozcienczy¢ preparat czyszczacy PU
w proporcji 1:10 (11 na 101 wody), natomiast w przypadku lekkich
zanieczyszczen odpowiednio zmniejszy¢ stezenie. Nastepnie rozprowadzi¢

W

Ry

VJ{LX(

4

roztwor i po krotkim czasie oddzialywania preparatu przeprowadzié¢ czyszczenie podlogi przy

Z chwila publikacji niniejszego wydania wszystkie poprzednie wydania tracg wazno$c¢! Przekazujgc powyzsze informacje, pragniemy
stuzy¢ Panstwu rada w dobrej wierze i w oparciu o nasze proby, doswiadczenia, przeprowadzone kontrole, zastosowane normy i
zasady obowigzujgce w branzy. Warunki na miejscu montazu nie sa znane i wymagaja sprawdzenia przez fachowca, tak aby w razie

potrzeby dostosowa¢ montaz do warunkéw.
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uzyciu szczotki do szorowania lub jednotarczowej maszyny do pielegnacji podtég SRP i czerwonego
pada/szczotki. Zanieczyszczony plyn zebraé¢ przy pomocy chtonnego, szerokiego mopa lub
odkurzacza wodnego z przystawka do podidg twardych. Nastepnie przetrzec¢ z uzyciem czystej
wody w celu neutralizacji.

Pozostale wskazowki, np. dotyczace biezacej pielegnacji, zostaly podane w instrukcji
czyszczenia i pielegnacji.

Naprawy:

Podtogi Design 340 Click+ mozna tatwo naprawi¢ w przypadku uszkodzenia.
Szkody w strefie brzegowej mozna ewentualnie usung¢ poprzez wyjecie
uszkodzonego i zalozenie nowego panelu. W przypadku szkéd w innych
miejscach zalecamy nastepujaca procedure:

Przy pomocy pilarko-zaglebiarki i prowadnicy nastepuje wyodrebnienie
centrum uszkodzonego panelu. W strefie brzegowej panelu nalezy zachowa¢
ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ sgsiednich paneli.

Nastepnie usung¢ pozostate fragmenty panelu z mechanizmu
zatrzaskowego.

W celu przygotowania zastepczego elementu nalezy ostroznie odcia¢ piora
zar6wno po stronie czolowej, jak i wzdluznej, tak aby nie doszto do
uszkodzenia wpustu blokujacego.

Natozy¢ Srodek do zgrzewania na zimno na strone wzdluzng i czotowa
przygotowanego panelu, jak rowniez na pozostaty mechanizm zatrzaskowy
sasiadujacych paneli. Nastepnie wsuna¢ przygotowany panel od strony wpustu do strony pioéra i
obcigzy¢ go do momentu zwigzania Srodka do zgrzewania na zimno.

Wazne wskazowki:

W  przypadku ukltadania podtogi w kilku pomieszczeniach, w
pomieszczeniach w ksztalcie litery L, strefach przejsciowych, a takze w
przypadku duzych powierzchni powyzej 10 x 10 m nalezy zastosowac profil
dylatacyjny. W przypadku powigzanych ze soba powierzchni, np. z wieloma
obiegami grzewczymi, nalezy uwzgledni¢ zastane szczeliny dylatacyjne, tak
aby pokrywaty sie one z oktadzing wierzchnig. Mozna je zamkng¢ przy
pomocy profili do szczelin (wieloczeSciowy profil przej$ciowy, ktéry nie
mocuje podtoza). Zwrdéci¢ uwage na to, aby szczeliny zapewniajgce dylatacje
od pionowych elementéw konstrukcyjnych, np. stupéw podporowych i $cian,
zachowaly swojg funkcje. Do wypelnienia tych obszaréw zalecamy
zastosowanie paskéw brzegowych z korka itp.

Z chwila publikacji niniejszego wydania wszystkie poprzednie wydania tracg wazno$c¢! Przekazujgc powyzsze informacje, pragniemy
stuzy¢ Panstwu rada w dobrej wierze i w oparciu o nasze proby, doswiadczenia, przeprowadzone kontrole, zastosowane normy i
zasady obowigzujgce w branzy. Warunki na miejscu montazu nie sa znane i wymagaja sprawdzenia przez fachowca, tak aby w razie
potrzeby dostosowa¢ montaz do warunkéw.
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przedmiotami, takimi jak aneksy kuchenne, piece, akwaria, t6zka wodne itp.
Jezeli nie mozna tego unikng¢, oktadzina podtogowa musi mie¢ mozliwos¢
swobodnego rozszerzania od punktu unieruchomienia we wszystkich \./ 5
pozostatych kierunkach. W przypadku niewykonania powyzszych czynnosci L&
moze doj$¢ m.in. do powstania szczelin, a z pewnoscig ucierpia na tym walory
wizualne podtogi.

Nalezy unika¢ przytwierdzania Kkonstrukcji ptywajacej ciezkimi J/

W przypadku foteli biurowych lub przedmiotéw poruszanych na kétkach
nalezy zwréci¢ uwage na stosowanie odpowiednich, miekkich kétek do
krzeset i mebli (typ W). Aby chroni¢ podtoge przed zarysowaniem, nalezy
wyposazy¢ wszystkie (ruchome) meble w odpowiednie podktadki slizgowe
do mebli.

Aby podtoga dtuzej zachowata swojg warto$¢, zalecamy uzycie odpowiednich
mat i wycieraczek w strefie wejSciowej i przy drzwiach tarasowych.
Przestrzega¢ wytycznych producenta.

Zasadniczo maty do ochrony podiég stosuje sie strefach o duzym nasilenia
ruchu, aby ograniczy¢ czeSciowe uszkodzenia lub $lady wytarcia.

W strefie okien siegajgcych do podtogi lub przeszklen nad gtowa zapewnic

dostateczne zacienienie, tak aby temperatura powierzchni oktadziny
podlogowej nie przekroczyta granicznej wartosci 29°C. Wyzsze temperatury
powoduja rozszerzanie oktadziny podtogowej, a w konsekwencji skutkujg
wybrzuszeniami negatywnie wptywajacymi na ogélny wyglad.

Podloga Design 340 Click+ nie jest przystosowana do uzytku w
& ogrodach zimowych i saunach.

Z chwila publikacji niniejszego wydania wszystkie poprzednie wydania tracg wazno$c¢! Przekazujgc powyzsze informacje, pragniemy
stuzy¢ Panstwu rada w dobrej wierze i w oparciu o nasze proby, doswiadczenia, przeprowadzone kontrole, zastosowane normy i
zasady obowigzujgce w branzy. Warunki na miejscu montazu nie sa znane i wymagaja sprawdzenia przez fachowca, tak aby w razie
potrzeby dostosowa¢ montaz do warunkéw.
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